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# In der Praxis erhélt man bei einem Zugversuch allerdings ein & —¢—Diagramm,
welches mit dem obigen Diagramm nur fir —~op, < ¢ < oF, libereinstimmt, wobei of, die
sogenannte AnfangsflieBspannung bezeichnet:

4

- =
©F Haq

plastisches Fliefien
mit Verfestigung !

OF,

wHooksche Gerade® G = jdealisiert
\ 7] ar —— experimentell

0

Hooksches Fenster® \
¥ “‘u.\__\_‘
\

-

4 = re ¢ ool

Ep

| |
r g ""/
eP — plastische Deformation,
—0F,
L0, e® — elastische Deformation

BAUSCHINGER-Effekt

Falls |o| > oF, wird, dann ist das Hooksche Gesetz nicht mehr giiltig, und es miissen fiir den
mehrachsigen Spannungszustand kompliziertere Stoffgesetze entwickelt werden 7 Elastisch-
plastische Flieftheorie (Kap. 5).



